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Berusynth GPX -

die neue Generation
synthetischer Getriebeodle
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Nachhaltig und extrem leistungsstark

Die vollsynthetischen Hochleistungsgetriebedle der
Berusynth GPX Reihe basieren auf Grunddlen der neues-
ten Generation. Die in den Olen eingesetzten Polyalphao-
lefine werden mit der Metallocene-Katalysator-Technologie
produziert, die eine hohe Viskositat mit enger Verteilung des
Molekulargewichts und eine sehr gleichmaBige Struktur
ohne kurze Seitenketten ermdéglicht. Zusammen mit einem
modernen Hochleistungsadditivpaket tibertreffen die erzielten
Eigenschaften die der meisten auf dem Markt angebotenen
polyalphaolefinbasierten Getriebedle deutlich.

Extrem niedrige Schaumneigung
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Berusynth GPX 320 im Flender Schaumtest 5 Minuten nach Abschaltung
der Prifeinrichtung

Messergebnis Schaumneigung
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B Gesamtzunahme Ol-Luftdispersion

Die spezielle Formulierung der Berusynth GPX Reihe sorgt
fur eine verbesserte Oxidationsbesténdigkeit, erméglicht
langere Olwechselintervalle, verringert den Reibwert im
Zahnkontakt und reduziert die Verlustleistung. Mit diesen
richtungsweisenden Hochleistungsgetriebedlen unterstitzt
BECHEM den nachhaltigen und ressourcenschonenderen
Betrieb von Getrieben und Anlagen und die Verringerung
des CO, FuBabdrucks. Die Berusynth GPX Reihe hat die

Freigabe des Getriebeherstellers Flender erhalten.

Vorteile der
Berusynth GPX Getriebeole

Extrem hoher Viskositédtsindex und damit héhere
Schmierfilmdicke bei héheren Betriebstemperaturen
Extrem niedrige Schaumneigung

Hoher Einsatztemperaturbereich

Exzellente Tieftemperatureigenschaften

Sehr hohe Oxidationsstabilitdt und damit verldngerte
Olwechselintervalle

Verbesserter Schutz gegen VerschleiB und Fressen
Sehr hohe Graufleckentragféhigkeit

Verringerter Reibwert flihrt zu verringerter Verlustleistung
Verbesserte Filtrierbarkeit

Hoherer Viskositatsindex
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Exzellenter VerschleiBschutz

Der Grenzwert fir den WalzkdrperverschleiB im FAG FE 8 Test
fir CLP Getriebedle betréagt nach DIN 51517-3 nur 30 mg.
Die Produkte der Berusynth GPX Reihe erreichen einen

besonders herausragenden Walzkorperverschlei3 von < 8 mg.

Stabilerer Schmierfilm
und verringerter Reibwert

Die Ole der Berusynth GPX Reihe erzielen im Vergleich zu
ahnlich aufgebauten Wettbewerbsoélen im SRV FZG Laststu-
fentest nach DIN 51834-4 ein besseres Ergebnis. Bei 80 °C
und der Reibpaarung Zylinder (6 x 8 mm) gegen gelappte
Platte treten mit den Wettbewerbsdlen in ISO VG 220 Fresser
bereits bei einer niedrigeren Last auf und der Schmierfilm
bricht nach einer kiirzeren Laufzeit zusammen. Berusynth
GPX 220 erreicht eine hdohere Laufzeit, widersteht einer
hoheren Last und erzielt Uber die gesamte Laufzeit einen

niedrigeren Reibwert.
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Waélzkérper und Kafig
eines FAG FE 8 Lagers nach dem
Pruflauf mit Berusynth GPX Getriebedl

Ubertrifft die Anforderungen
der Getriebeolspezifikationen

DIN 51517-3: 2018-09 CLP
ANSI/AGMA 9005-F16: 2016 AS
ISO 12925-1: 2018-01 CKD

ISO 12925-1-2018-01 CKSMP
GB 5903: 2011 L-CKD
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Schmierstoffe
neu denken
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